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Qualitits- und Ubereinstimmungsnachweise Fachkompetenz und Ausstattung
[ ] Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)  EMuster GmoHI Der Laborbereich Werkstoff- und Produktpriifung des EPH ist akkreditiert MECh a n ISCh = thSI ka I ISChe
Anerkannte Stelle des DIBt nach den Kriterien der Norm DIN EN ISO/IEC 17025. Er verfiigt tber . e
Kennziffer: SAC 03 moderne Priifmaschinen, die fiir eine Durchfiihrung von Biege-, MaterlalpI’Ufu ng

Zug-, Druck-, Scher- und Ermiidungspriifungen ausgestattet sind.
Des Weiteren finden im Priiflabor moderne Klimatechnik und Gerate
zur Bestimmung warme- und feuchteschutztechnischer Kennwerte

Anwendung.
Die Messgenauigkeit der verwendeten Priifmaschinen und Mess-
m Konformitétszeichen (CE-Zeichen) mittel wird turnusmaBig durch anerkannte Stellen kontrolliert.
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m Qualitatszeichen ,Qualitat gepriift" auf
Priifungszeugnissen
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Dynamische Priifungen, Schall
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m Qualitatszeichen ,Fertigung liberwacht”
bei Fremdiiberwachung durch EPH
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Warmeleitfahigkeit
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Unser Leistungsangebot

Bauprodukte
Priifung, Uberwachung, Zertifizierung

Als anerkannte und notifizierte Stelle bietet das EPH in Bezug
auf Bauprodukte folgende Leistungen an:

m Priifung, Uberwachung und Zertifizierung von Holz und Holz-
werkstoffen

m Priifung von Nédgeln und Klammern

m Priifung von Schalungstragern und -platten

m Priifung von Bauteilen, die gegen Absturz sichern

m Priifung von Dammstoffen

m Priifung von Klebstoffen und geklebten Verbindungen

m Priifung von schwimmend und starr verlegten FuBbodenbeldgen

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit im Zweiplattengerat
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Zugpriifung an Massivholzplatten

Priifung der Bruchschlagarbeit
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Priifungen
Auswahl von Normpriifverfahren

Als akkreditiertes Priiflaboratorium bietet das EPH u. a.
folgende Priifungen an:

m Bestimmung der Festigkeit und Elastizitat bei Biegung,
Zug, Druck oder Scherung

m Bestimmung der Bruchschlagarbeit

m Bestimmung des Ermiidungsverhaltens bei dynamischer Last

m Beurteilung von Klebstoffen und Priifung von Verbindungen
hinsichtlich der Klebfestigkeit

m Bestimmung von Warmeleitfahigkeit und Warmedurchlass-
widerstand

m Bestimmung des Verhaltens bei Feuchte- und Warme-
einwirkung

m Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit

m Priifung von genagelten und geschraubten Verbindungen

m Berechnung von wéarme- und feuchteschutztechnischen
Kennwerten
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Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit



